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BANDAS RESISTENTES AL FRIO

BANDAS TRANSPORTADORAS RESISTENTES AL FRID

Cuando la temperatura ambiente cae por debajo de 0 °C,
el caucho comienza a perder su elasticidad. A medida que a la
temperatura desciende, el caucho sigue perdiendo su
flexibilidad y su capacidad para resistir la abrasion,
los impactos y los cortes. Con el tiempo, la banda es incapaz
de pasar por las poleas y las cubiertas de la banday el caucho
en la carcasa comienzan a agrietarse. Finalmente, la banda se
rompe, ya que el caucho congelado es tan fragil como el cristal.
Cuando existe un riesgo de temperaturas extremadamente
bajas, los operadores de las bandas transportadoras deben pe-
dir siempre al proveedor de la banda que confirme la tempera-
tura de funcionamiento minima. Las bandas resistentes a la
abrasion pueden soportar generalmente entre -30 y 40°C. Otras
calidades de cobertura (como las resistentes a aceite o fuego)
generalmente solo resisten una temperatura minima de -20°C.
A temperaturas inferiores, las cintas transportadoras deben
dotarse de bandas especialmente disefiadas para resistir el frio
extremo.

COLDSTAR RAS:
resistencia al frio y al desgaste

COLDSTAR ROS:

resistencia a aceites minerales, animales y vegetales

COLDSTAR ROM:
resistencia a aceites vegetales y animales

COLDSTAR BV K:
ignifuga de acuerdo con la norma EN 12882 cl. 2A

COLDSTAR BV §:
ignifuga de acuerdo con la norma EN 12882 cl. 2B

COLDSTAR VT:
ignifuga de acuerdo con la norma EN 12882 cl. 52

La gama DUNLOP COLDSTAR ha sido disefiada
especificamente para funcionar bajo condiciones de frio
extremo y para ofrecer una fantastica resistencia a la abrasién
y a otras condiciones adversas.
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Las temperaturas mostradas indican el valor limite hasta el cual la banda

es lo suficientemente flexible como para funcionar normalmente.
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PRUEBAS PARA LA RESISTENCIA AL FRID

No existen en la actualidad métodos de prueba internaciona-
les para determinar de forma especifica la capacidad de una
banda transportadora de funcionar en condiciones de frio ex-
tremo. Los técnicos de laboratorio de Dunlop utilizan un ar-
mario

de congelacion con nitrégeno liquido para probar muestras a
temperaturas extremadamente bajas. El médulo elastico de
las muestras de las cintas de caucho se mide primero
a una temperatura ambiente de 20°C. A continuacién
se colocan las muestras dentro del armario. La temperatura
en el armario se reduce de forma gradual por etapas de 5 °C. LOS MATERIALES DE EMPALME ORIGINALES

El médulo elastico de las muestras se calcula a cada etapa para ,
determinar el momento en que la reduccion en la flexibilidad LOS METODOS DE EMPALME utilizados para bandas

del caucho se vuelve demasiado grande, indicando asi resistentes al frio son similares a los de otras bandas multi-tela
la temperatura ambiente més baja permisible. y de cable de acero. Los materiales de empalme deben ser
proporcionados siempre por el fabricante de la banda.

EN DUNLOP, LAS BANDAS TRANSPORTADORAS SON
TOTALMENTE RESISTENTES AL DZONO (EN 150 1431) Y
CUMPLEN EL REGLAMENTO REACH (EC 1907/2008).
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En la mitad de los casos, la calidad de una banda (incluida
su capacidad para funcionar correctamente con frio extremo)
se ve reflejada en su precio. Siempre vale la pena comprobar
atentamente las especificaciones de los fabricantes originales
y solicitar evidencia documentada de los resultados probados
antes de realizar su pedido.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR

Para obtener mas informacion sobre este tema, contacte con
su representante de ventas Dunlop local o con el Equipo de
ingenieria para aplicacion de Dunlop Illamando al
+31(0) 512 585 555

LAS MUESTRAS DE CAUCHO SE CONGELAN
MEDIANTE NITROGENO LiQUIDO
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